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1   UPPDRAG 

BGM, BG&M Konsult AB har av Gullspångs kommun fått i uppdrag att 

utföra en översiktlig geoteknisk undersökning vid fastigheten del av 

Björnemossen 3:42, Hova, Gullspångs Kommun.  

2   PLANERAD BYGGNATION 

Gullspångs kommun planerar att exploatera området som är cirka 17 

hektar stort med industritomter. Området planeras för byggnation av 

industrier. Vid undersökningstillfället var tomtindelningen ännu ej 

fastställd. Borrhålens läge samt planområdets gräns framgår av bifogad 

ritning G:1. 

3   GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes 2014-09-02 – 2014-09-08 av Magnus 

Green, BGM. Den utgörs av följande undersökningar: 

• 11 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM 50 combi) 

• 2 st CPT-sonderingspunkter 

• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 11 punkter 

• Radonmätning i 3 punkter (ROAC-detektorer) 

• Montering av 3 grundvattenrör 

• Miljöprovtagning i 2 punkter 

• Registrering av vattenytor 

Utsättning av borrpunkterna har utförts av Mariestads kommun i 

koordinatsystem SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000. 

De upptagna jordproverna har undersökts på BGM:s geotekniska 

laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart, 

vattenkvot samt tjälfarlighetsklass. 

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade 

ritningar G:1 - G:4 samt i provtabell, radonrapport och analysrapporter. 

4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Det aktuella området är beläget i sydvästra utkanten av Hova tätort strax 

öster om E20. Området utgörs till största delen av skogsmark, i den västra 

delen finns 2 st äldre lagerbyggnader som idag används för lagring av 

spån. Mot nordväst gränsar området mot Industrigatan och mot nordost 
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mot LBC i Hovas fastighet. I den sydöstra delen finns villabebyggelse i 

anslutning till Magnus Ladulås väg. Området avvattnas genom ett par 

diken som i huvudsak rinner mot nordost - norrut. Inom området 

förekommer lokala sankområden samt områden med ytblock.  

Marken sluttar i huvudsak mot nordost (lokala avvikelser förekommer), de 

avvägda nivåerna vid borrpunkterna varierar mellan +122,5 och +115,2. 

Området delas in i 2 olika marktyper enligt nedan. 

Marktyp I 

Jorden består direkt under ytskiktet av friktionsjord som vilar på för 

utförda sonderingar fast botten – troligen morän, sten, block eller berg. 

Tunnare skikt av finsediment kan förekomma. Inom detta område 

förekommer ytblock. 

Ytskiktet består i provtagningspunkterna av vegetationstäcke till cirka 0,1 

m djup. I provtagningspunkt 1 påträffades fyllning innehållande mulljord, 

grus, sand silt o. lera ner till 1,0 m djup. 

Underliggande friktionsjord utgörs i huvudsak av morän, siltig sandmorän 

på sandig siltmorän. Det förekommer även tunnare skikt av finsediment i 

friktionsjorden. 

Friktionsjorden bedöms som halvfast - fast lagrad. 

Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade mellan 1,3 och 4,4 m 

djup. 

Marktyp II 

Jorden består direkt under ytskiktet av finsediment, såsom silt och lera, 

som direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på för utförda sonderingar 

fast botten – troligen morän, block eller berg. 

Ytskiktet består i provtagningspunkterna 2 o. 3 av torv till mellan 0,1 – 0,5 

m djup. I provtagningspunkt 5, 10 o. 13 utgörs ytskiktet av mullhaltig 

(sandig) silt/ mullhaltig siltig sand till cirka 0,3 m djup. 

Härunder följer siltig lera, delvis förekommer skikt av sandig silt/ sandig 

lerig silt direkt under ytskiktet. Leran är överst utbildad som torrskorpa. 

Leran bedöms ha en mäktighet understigande 7 m, leran innehåller delvis 

silt- o. sandskikt. Leran bedöms huvudsakligen som halvfast, lösare skikt 

förekommer dock efter cirka 2 m djup. Underliggande friktionsjord 

bedöms som halvfast - fast lagrad. 

Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade här mellan 4,0 och 7,0 

m djup. 
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 Ytblock 

 
 Skogsområde  

 
 Utfyllt område vid borrhål 1 
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  Villabebyggelse i bakgrunden 

  
  Dike mot villabebyggelse 

  
  Sankare område 
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5   GRUNDVATTEN 

I de öppna grundvattenrören nr 3, 5 o. 12 påträffades den fria 

grundvattenytan på nivån +114,4; +115,5 resp. +115,2 (motsvarande 1,1; 

1,0 resp. 2,4 m under befintlig markyta). 

I de öppna provtagningspunkterna påträffades den fria vattenytan på nivåer 

varierande mellan +119,0 - +113,0 (motsvarande 0,7 - 2,2 m under 

befintlig markyta). 

I provtagningspunkt 1 o. 4 påträffades inget vatten vid 

undersökningstillfället. 

6   TJÄLFARLIGHET 

Den siltiga sandmoränen/ siltiga sanden bedöms huvudsakligen tillhöra 

tjälfarlighetsklass 2 och materialgrupp 3B enligt AMA Anläggning.  

Den siltiga leran/ leriga silten och sandiga siltmoränen bedöms tillhöra 

tjälfarlighetsklass 4A och materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning. 

7   STABILITET 

 Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. 

8 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN    
(LOD) 

Inom området där marktyp I råder finns möjlighet i gynnsamma fall att 

anordna LOD genom infiltration. 

Med hänsyn till den relativt höga grundvattennivån samt att jorden är 

relativt tät inom området där marktyp II råder, bedöms LOD genom 

infiltration som mindre lämpligt. Andra alternativa lösningar såsom 

fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan vara bättre alternativ. 

9   RADON 

Radonmätning har utförts i 3 punkter med s.k. ROAC-detektorer. 

Mätvärdena uppgår till 20, 8 resp. 4 kBq / m3, se även bilaga 4. Detta 

betyder att marken skall klassas som normalradonmark (som ligger i 

intervallet <10 kBq /m3) vilket innebär att byggnader skall uppföras med 

radonskydd. 

10   SÄTTNINGAR 

Marktyp I 

Friktionsjorden inom området med marktyp I bedöms ej som 

sättningsbenägen. 
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Marktyp II 

Någon sättningsundersökning har ej utförts. Enligt utvärderad CPT-

sondering är underliggande lera överkonsoliderad. 

Det ska beaktas att belastningsökning som ger upphov till sättningar kan 

förutom belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller 

orsakas av grundvattensänkning. Exempelvis ger 1 m grundvatten-

sänkning upphov till en motsvarande belastningsökning på 10 kPa. 

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån utvärderade CPT-sonderingar 

till 16 – 57 kPa. Den naturliga vattenkvoten i leran varierar i upptagna 

jordprover mellan 23 och 39 %. Konflytgränsen ligger i upptagna 

jordprover på 32 - 39 %. 

11   GRUNDLÄGGNING 

Marktyp I 

Inom området för marktyp I gäller att grundläggning av både tyngre och 

lättare industribyggnader kan ske på frostskyddad nivå med sulor, 

alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad 

fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan 

utföras enligt BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 

grundtryck fd sättes till 150 kPa i nuvarande markyta. Grundsulor får ej 

utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i 

belastningen för konstruktionen.  

Marktyp II 

Grundläggning av lättare och medeltunga byggnader kan ske på 

frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på 

naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt material 

borttagits). Grundläggning kan utföras enligt BKR geoteknikklass GK1 

(där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 70 kPa i nuvarande 

markyta och begränsas till 30 kPa 2 m under befintlig markyta. 

Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska 

medräknas i belastningen för konstruktionen.  

För tyngre byggnader rekommenderas pålning. 

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande 

bland annat med avseende på schaktarbeten. 

Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 
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12   SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en 

släntlutning av 1:1 á 1:1,5. 

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av 

schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan 

bli aktuellt med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs 

att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 

slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 

utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

Jorden bedöms som relativt svårschaktad på grund av sten, o. 

blockinnehåll. 

All schaktning skall utföras enligt Arbetsmiljöverkets/ SGI:s handbok 

Schakta säkert. 

13  GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

Det skall observeras att undersökningen är översiktlig. Detaljerade 

undersökningar erfordras för planerad byggnation av byggnader, vägar och 

ledningar.  

Ledningar bör som regel kunna läggas i naturligt lagrad jord på en 

grusbädd enligt AMA Anläggning.  

På grund av den relativt höga grundvattennivån kan det bli aktuellt med 

utförande av vattenavledande diken. Ett annat alternativ kan vara en 

uppfyllnad av de planerade tomterna. 

Då sonderingsdjupen varit relativt grunda inom området, bör en kontroll 

av djup till berg undersökas i planerade ledningssträckor. Detta för att 

minimera risken för kostnader för eventuell sprängning. 

14   FÖRORENINGAR 

I direkt anslutning till de 2 befintliga lagerbyggnaderna i den västra delen 

av undersökningsområdet gjordes en kontroll av eventuella föroreningar i 

jorden. Det är okänt vad byggnaderna tidigare har använts till.  

Totalt analyserades 2 st. jordprover avseende oljeförorening (alifater, 

aromater, BTEX och PAH) samt metaller inklusive kvicksilver. 

Samtliga anlyser påvisar halter under laboratoriets detektionsgräns eller 

låga halter tydligt under förekommande riktvärden. Vidare har ingen 

misstanke om förorening uppkommit under fältarbetena. 
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Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp enl. 

tab. CB/1 

AMA- 13
Anm

BH 1 Uppmätt vy i bh torrt (140904)

0-0,8 Mörkbrun FYLLNING/ mulljord silt sand/ 30

-1,0 Brun FYLLNING/ mulljord grus sand lera silt/ 17

-1,5 Brun FYLLNING/ sten grus silt sand/ 12

-2,0 Brun FYLLNING/ grus silt sand/ 15

Innehåller skikt av 

mulljord och rötter

-2,6

Brun FYLLNING/ grus silt sand/

32

Innehåller skikt av 

mulljord och rötter

-3,0 Brungrå sandig SILT 21 4 5A

-4,0 Brungrå ngt sandig lerig SILT 21 4 5A

BH 2 Uppmätt vy i bh 0,7 mumy (140904)

0-0,5 Brunsvart TORV 371 1 6B

-0,8 Mörkbrun siltig SAND med siltskikt 28 2 3B

-1,6 Brungrå siltig TORRSKORPELERA med siltskikt 29 4 5A

-2,3 Brungrå siltig LERA 30 4 5A

-3,0 Brun lerig SILT 25 4 5A

-4,0 Brun SANDMORÄN 17 2 3B

BH 3 Uppmätt Gvy i rör 2,3 mumy (140904)

0-0,1 Brunsvart TORV 104 1 6B

-0,3 Brun ngt lerig mullhaltig grusig sandig SILT 36 4 5A

-0,9 Brun siltig TORRSKORPELERA 26 4 5A

-1,2 Brungrå siltig SAND 23 2 3B

-2,0 Brungrå siltig LERA med sandskikt 26 4 5A

-3,1 Brungrå siltig LERA med sandskikt 35 39 4 5A

-3,6 Brungrå siltig SAND 26 2 3B

-4,2 Brungrå ngt sandig siltig LERA 39 37 4 5A

BH4 Uppmätt vy i bh torrt (140904)

0-0,1 Vegetationstäcke

-0,8 Brun ngt stenig ngt grusig siltig SAND 7 2 3B

-1,3 Brungrå sandig SILTMORÄN 13 3 4A

BH 5 Uppmätt Gvy i rör 2,2 mumy (140904)

0-0,3 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 37 2 3B

-1,0 Brungrå siltig TORRSKORPELERA 28 4 5A

-2,0 Brungrå siltig TORRSKORPELERA 28 4 5A

-3,0 Brungrå sandig lerig SILT 22 4 5A

-3,4 Brungrå ngt lerig sandig SILT 24 4 5A

-4,0 Brungrå ngt sandig siltig LERA 36 36 4 5A

-4,6 Brungrå ngt sandig siltig LERA 35 32 4 5A

-5,0 Brungrå lerig siltig SAND 31 2 3B

-5,8 Grå ngt sandig siltig LERA 40 37 4 5A

-6,0 Grå siltig lerig SAND 2 3B

BH 6 Uppmätt vy i bh torrt (140904)

0-0,1 vegetationstäcke

-1,0 Brun ngt stenig grusig siltig SAND 8 2 3B

-1,4 Brungrå SILTMORÄN 5 4 5A

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Björnemossen Hova

Uppdrag

Laboratorieundersökning
2014-09-03

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.bgm.nu Fältundersökning

2014-09-01/02
Godkänd den 2014-09-03



Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp enl. 

tab. CB/1 

AMA- 13
Anm

BH 7 Uppmätt vy i bh 1,7 mumy (140904)

0-0,1 Vegetationstäcke

-1,0 Brun stenig grusig siltig SAND 16 2 3B

-1,8 Brun sandig SILTMORÄN 17 4 5A

Bh 8 Uppmätt vy i bh 1,2 mumy (140904)

0-0,1 Vegetationstäcke

-0,7 Mörkbrun ngt grusig stenig siltig SAND 15 2 3B

-1,2 Brun ngt grusig stenig siltig SAND 18 2 3B

-1,7 Brun sandig SILT 25 4 5A

-1,8 Brun siltig LERA 27 4 5A

-2,0 Brun SANDMORÄN 24 2 3B

BH 10 Uppmätt vy i bh 1,9 mumy (140904)

0-0,3 Mörkbrun mullhaltig sandig SILT 4 5A Rötter

-0,7 Brun siltig TORRSKORPELERA 20 4 5A

-1,0 Brun siltig TORRSKORPELERA 25 4 5A

-1,7 Brun siltig TORRSKORPELERA 24 4 5A

-2,0 Grå/brun siltig LERA 26 4 5A

-3,0 Brun siltig LERA med siltskikt 23 4 5A

-3,4 Gråbrun siltig FINSAND 20 4 5A

-4,0 Brun lerig SILT 28 4 5A

BH 11 Uppmätt vy i bh 0,9 mumy (140904)

0-0,1 Vegetationstäcke

-1,0 Brun siltig SAND 21 2 3B

-1,5 Grå sandig lerig SILT med lerskikt 17 4 5A

-2,0 Grå siltig SANDMORÄN 21 2 3B

BH 13 Uppmätt vy i bh 2,2 mumy (140902)

0-0,25 Mörkbrun mullhaltig SILT 74 4 5A Rötter

-0,7 Brun rostfläckig siltig SAND med lerkikt 19 2 3B

-1,6 Brun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA 27 4 5A

-2,0 Brun siltig TORRSKORPELERA 28 4 5A

-3,1 Brun siltig LERA 28 4 5A

-3,7 Brun siltig LERA 32 4 5A

-4,0 Brun lerig SILT 28 4 5A

MP 14

0-0,5 Brun grusig siltig SAND 2 3B

-1,4 Brungrå siltig SANDMORÄN 2 3B

MP 15

0-0,5 Brun ngt stenig grusig siltig SAND 2 3B

-1,0 Brun stenig grusig siltig SAND 2 3B

-2,0 Brungrå siltig SANDMORÄN 2 3B

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Björnemossen Hova

Uppdrag

Laboratorieundersökning
2014-09-03

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.bgm.nu Fältundersökning

2014-09-01/02
Godkänd den 2014-09-03
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1.20 m1.20 m4.64 m2.30 mmy115.40 m

1.20 m
1.20 m
4.64 m
2.30 m
my
115.40 m

NormalGlycerinPeter Nilsson1-tonsspets

Normal
Glycerin
Peter Nilsson
1-tonsspets

Djup  (m)

Djup  (m)

Gullspångs Kommun32014-09-01

Gullspångs Kommun
3
2014-09-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

35901408120.6160.012

3590
140812
0.616
0.012

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2.30

2.30

Datum

419.80411.30-8.50

419.80
411.30

-8.50

79.8078.90-0.90

79.80
78.90
-0.90

7.937.950.02

7.93
7.95
0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)(ingen)(ingen)

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)

0.00

0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Djup  (m)

Klassificering

Från Till

Djup  (m)

Djup  (m)

0.000.100.300.901.202.003.103.60

0.00
0.10
0.30
0.90
1.20
2.00
3.10
3.60

0.100.300.901.202.003.103.604.20

0.10
0.30
0.90
1.20
2.00
3.10
3.60
4.20

Densitet
(ton/m3)

1.401.901.601.901.601.802.101.80

1.40
1.90
1.60
1.90
1.60
1.80
2.10
1.80

0.390.37

0.39

0.37

P Med(le) mu gr sa SiCrustsi Sasi Lesi Lesi Sa(sa) si Le

P Med
(le) mu gr sa Si
Crust
si Sa
si Le
si Le
si Sa
(sa) si Le

Jordart

Anmärkning
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x

Flytgräns
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Datum

Djup  (m)

Djup  (m)
Från Till

0.000.100.300.901.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.40

0.00
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3.60
3.80
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4.20
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Sida 1 av 1

0.100.300.901.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.53
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3.40
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4.20
4.40
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P Med(le) mu gr sa SiCrustsi Sasi Lesi Lesi Lesi Lesi Lesi Lesi Lesi Lesi Lesi Sasi Sasi Sa(sa) si Le(sa) si Le(sa) si LeSa v LSa Med

P Med
(le) mu gr sa Si
Crust
si Sa
si Le
si Le
si Le
si Le
si Le
si Le
si Le
si Le
si Le
si Sa
si Sa
si Sa
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
Sa v L
Sa Med

Klassificering

0.73.29.817.321.724.828.031.134.438.041.545.048.652.456.560.664.568.071.574.977.8

0.7
3.2
9.8

17.3
21.7
24.8
28.0
31.1
34.4
38.0
41.5
45.0
48.6
52.4
56.5
60.6
64.5
68.0
71.5
74.9
77.8

vo

0.73.29.817.321.724.828.031.134.438.039.541.042.644.446.548.650.552.053.554.956.2

0.7
3.2
9.8

17.3
21.7
24.8
28.0
31.1
34.4
38.0
39.5
41.0
42.6
44.4
46.5
48.6
50.5
52.0
53.5
54.9
56.2

'vo 'c

509.9471.6188.8213.4312.6284.8102.5116.8

509.9
471.6
188.8
213.4
312.6

284.8
102.5
116.8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.401.901.601.901.601.601.601.601.801.801.801.801.802.102.102.101.801.801.801.701.90

1.40
1.90
1.60
1.90
1.60
1.60
1.60
1.60
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10
2.10
2.10
1.80
1.80
1.80
1.70
1.90

0.390.390.390.390.390.370.370.37

0.39
0.39
0.39
0.39
0.39

0.37
0.37
0.37

((-6897.3))(135.3)(154.0)(219.6)(77.6)57.354.926.629.640.438.016.918.8

((-6897.3))

(135.3)
(154.0)
(219.6)

(77.6)
57.3
54.9
26.6
29.6
40.4

38.0
16.9
18.8

o



24.637.035.533.337.9

24.6
37.0
35.5

33.3
37.9

OCR ID E MOC MNC

1.001.001.001.0014.8112.424.785.207.345.651.972.18

1.00
1.00
1.00
1.00

14.81
12.42

4.78
5.20
7.34

5.65
1.97
2.18

%

-9.754.543.026.967.3

-9.7
54.5
43.0

26.9
67.3

2.117.112.07.628.2

2.1
17.1
12.0

7.6
28.2

2.322.115.19.237.8

2.3
22.1
15.1

9.2
37.8

1.817.612.17.330.3

1.8
17.6
12.1

7.3
30.3

MPa MPa MPa
wLwL
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Cross talk c1
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0.0 kPa0.0 kPa0.0000.000
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)

Djup  (m)
Från Till

0.000.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.604.805.005.205.405.605.806.006.206.40
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Sida 1 av 1

0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.403.603.804.004.204.404.604.805.005.205.405.605.806.006.206.406.59
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mu si Samu si SaCrustCrustCrustCrustCrustCrustCrustCrustCrustsa le Sisa le Sisa le Sisa le Sisa le Si(le) sa Si(le) sa Si(sa) si Le(sa) si Le(sa) si Le(sa) si Le(sa) si Le(sa) si Lele si Sale si Sa(sa) si Le(sa) si Le(sa) si Le(sa) si Lesi le SaSa v LCl LCl vL

mu si Sa
mu si Sa
Crust
Crust
Crust
Crust
Crust
Crust
Crust
Crust
Crust
sa le Si
sa le Si
sa le Si
sa le Si
sa le Si
(le) sa Si
(le) sa Si
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
le si Sa
le si Sa
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
(sa) si Le
si le Sa
Sa v L
Cl L
Cl vL

Klassificering

NCNCSi

NC
NCSi

0.01.95.38.411.614.717.921.024.127.330.433.837.441.144.748.352.055.759.462.966.469.973.577.080.885.088.892.395.899.4103.1106.7110.0112.7

0.0
1.9
5.3
8.4

11.6
14.7
17.9
21.0
24.1
27.3
30.4
33.8
37.4
41.1
44.7
48.3
52.0
55.7
59.4
62.9
66.4
69.9
73.5
77.0
80.8
85.0
88.8
92.3
95.8
99.4

103.1
106.7
110.0
112.7

vo

0.01.95.38.411.614.717.921.024.127.330.433.836.438.139.741.343.044.746.447.949.450.952.554.055.858.059.861.362.864.466.167.769.069.8

0.0
1.9
5.3
8.4

11.6
14.7
17.9
21.0
24.1
27.3
30.4
33.8
36.4
38.1
39.7
41.3
43.0
44.7
46.4
47.9
49.4
50.9
52.5
54.0
55.8
58.0
59.8
61.3
62.8
64.4
66.1
67.7
69.0
69.8

'vo 'c

214.7208.7229.2171.0177.1124.496.3116.3131.6158.1

214.7
208.7
229.2
171.0
177.1
124.4

96.3
116.3
131.6
158.1

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1.901.901.601.601.601.601.601.601.601.601.601.851.851.851.851.851.901.901.801.801.801.801.801.802.102.101.801.801.801.802.001.701.601.30

1.90
1.90
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.90
1.90
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.10
2.10
1.80
1.80
1.80
1.80
2.00
1.70
1.60
1.30

0.360.360.360.320.320.320.370.370.370.37

0.36
0.36
0.36
0.32
0.32
0.32

0.37
0.37
0.37
0.37

((155.2))((134.8))((109.9))((88.9))((92.6))((103.1))((141.5))29.529.031.423.824.718.716.519.321.424.9(38.2)(12.9)

((155.2))
((134.8))
((109.9))

((88.9))
((92.6))

((103.1))
((141.5))

29.5
29.0
31.4
23.8
24.7
18.7

16.5
19.3
21.4
24.9

(38.2)
(12.9)

o



44.934.433.435.833.7

44.9

34.4
33.4

35.8
33.7

OCR ID E MOC MNC

4.634.364.643.363.372.301.611.902.092.461.001.00

4.63
4.36
4.64
3.36
3.37
2.30

1.61
1.90
2.09
2.46

1.00
1.00

%

50.037.731.149.631.8

50.0

37.7
31.1

49.6
31.8

3.39.38.26.85.65.86.58.610.88.917.19.7

3.3

9.3
8.2
6.8
5.6
5.8
6.5
8.6

10.8
8.9

17.1
9.7

3.811.410.08.26.77.07.710.513.410.922.112.0

3.8

11.4
10.0

8.2
6.7
7.0
7.7

10.5

13.4
10.9

22.1
12.0

3.09.18.06.55.35.66.28.410.78.717.79.6

3.0

9.1
8.0
6.5
5.3
5.6
6.2
8.4

10.7
8.7

17.7
9.6

MPa MPa MPa
wLwL
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AR-14-SL-117585-01

EUSELI2-00192317
Í%R%^ÂÂWKk7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Björnemossen, Hova

BG&M Konsult AB 

Emil Svahn

Rådmansgatan 24

541 45 SKÖVDE

Kundnummer: SL7629573

Provbeskrivning:

177-2014-09030907Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Peter Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-03

Utskriftsdatum: 2014-09-08

Provmärkning: MP14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-117585-01

Í%R%^ÂÂWKk7Î

EUSELI2-00192317

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts1.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.4Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts10Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Peter Nilsson  (peter.nilsson@bgm.nu)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-117586-01

EUSELI2-00192317
Í%R%^ÂÂWKl@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Björnemossen, Hova

BG&M Konsult AB 

Emil Svahn

Rådmansgatan 24

541 45 SKÖVDE

Kundnummer: SL7629573

Provbeskrivning:

177-2014-09030908Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,0

Peter Nilsson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-03

Utskriftsdatum: 2014-09-08

Provmärkning: MP 15

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-117586-01

Í%R%^ÂÂWKl@Î

EUSELI2-00192317

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts1.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.5Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Peter Nilsson  (peter.nilsson@bgm.nu)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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